
ZZGL -PIPE-记录报告

原材料厂家 原材料尺寸 炉号 钢管数量/根 订购日期

包钢 219x14 23708616 8 2025 年 5 月 14 日

名称 规格型号 热处理批号 数量 进库日期

90 度长半径弯头

273.1*12.7
273*14
273*14.5

- 125 2025 年 6 月 12 日

化学 炉号 C Si Mn P S Cr Ni Nb Cu Mo V Ti CEQA CrVA

原始材质单 23708616 0.1 0.27 1.01 0.008 0.002 0.23 0.02 0 0.01 0 0 0 0.32 0.26

复检报告
ZY-2025-05-043

ZY-2025-06-048
0.10 0.27 0.97 0.013 0.003 0.24 0.014 0.001 0.008 0.004 0.007 0.003

抗拉 屈服 伸长率 低温冲击

原始材质单 470 312 28 -

复检报告 446 296 55.0 -50℃ 255/201/38=165

名称 随机 3 个实测值（1） 随机 3 个实测值（2） 随机 3 个实测值（3）
外径

273.1 275/275/275 275/275/274.5 274.5/275/275
背面厚度

12.7 13.1/13.3/13.9 13.4/14/14 14.2/13.7/13.3
中心距

381 382.45/382.45 381.95/379.45 381.45/381.45
坡口

37.5 36 36 36
单重 硬度

53.5 143/130/136 123/132/138 156/132/131
PMI/Mn 口部厚度

1.01/0.97/1.02 14.5/13.8/14.3 15.2/13.5/14.7 15/13/13.5
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PMI 化学检测 卡表口部厚检测 卡表口部厚检测 卡表口部厚检测 硬度检测 硬度检测 硬度检测 坡口检测

外径检测 外径检测 中心距检测 测厚仪背部检测 测厚仪背部检测 测厚仪背部检测 外径检测 中心距检测

随机测量复检第一件
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PMI 化学检测 卡表口部厚检测 卡表口部厚检测 卡表口部厚检测 坡口检测 外径检测 外径检测 外径检测

硬度检测 硬度检测 硬度检测 测厚仪背部检测 测厚仪背部检测 测厚仪背部检测 中心距检测 中心距检测

随机测量复检第二件
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PMI 化学检测 卡表口部厚检测 卡表口部厚检测 卡表口部厚检测 测厚仪背部检测 测厚仪背部检测 测厚仪背部检测 硬度检测

硬度检测 硬度检测 外径检测 外径检测 外径检测 中心距检测 中心距检测 坡口检测

随机测量复检第三件
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